
実装情報

■ランド寸法図

■標準はんだ付け条件
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●リフロー
1. 鉛フリーはんだ（96.5Sn／3.0Ag／0.5Cu組成）

1245±3150～180 60～120 220 30～60

限界プロファイル

標準プロファイル

2260 +5/-0150～180 60～120 230 30～50

1230150 60～120 183 30
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2. 共晶はんだ（63Sn／37Pb組成）
 （限界プロファイルは鉛フリーはんだ用を参照してください。）

●はんだコテ
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350±10 3 max. 30 max. 1
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Tolerance : ±0.1  (              in mm)


